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MATERIAL GRANULAR
ÍNDICE DE VAZIOS > 32%
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PERFIL LONGITUDINAL - RUA MARECHAL HERMES N. DA FONSECA

12
10

PLACA DE CONCRETO
H: 12cm | FCTM,K:4,5 mPA

LONA PLÁSTICA

REGULARIZAÇÃO EM BGS
(Brita Graduada Simples)
e = 10cm

DETALHE 01
CORTE ESQUEMÁTICO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM

40
m

m

3mm

CORTE

JUNTA 
INDUZIDA

DETALHE 02- JUNTA INDUZIDA
SEM ESCALA - MEDIDAS EM MM

PLACA DE CONCRETO IRREGULAR 

DETALHE 03 - PLACA IRREGULAR CORTE
SEM ESCALA

TELA SOLDADA NERVURADA Q-138

4c
m

5cm

REGULARIZAÇÃO EM BGS
(BRITA GRADUADA SIMPLES)

DETALHE 03 PLACA ARMADA
SEM ESCALA

TELA SOLDADA NERVURADA Q-138
10cm

10
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5c
m

5cm
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SARJETA PERMEÁVEL

MATERIAL GRANULAR
ÍNDICE DE VAZIOS > 32%

TUBO/DRENO
(100mm)

DETALHE SARJETA PERMEÁVEL
SEM ESCALA

LONA PLÁSTICA

.50

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 

0,40m a 0,60m
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Tubo Aço Galvanizado 
Ø2,1/2" Comp. min. 3,00m

Base de concreto
 FCK 15mpa

Barra de ferro para travamento

0,40m a 0,60m
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Tubo Aço Galvanizado 
Ø2,1/2" Comp. min. 3,00m

Base de concreto
 FCK 15mpa

Barra de ferro para travamento

Via Via

R1 - Parada Obrigatória
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Sinal
Cor
Fundo
Orla interna Branca

Vermelha
Letra

Via Lado
(m)

Orla interna
(m)

Urbana 0,35 0,028 0,050

Forma Código

R-1
Vermelha

Orla externa
Branca

Orla externa
(m)

R19 - Velocidade maxima  
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Sinal
Cor
Fundo

Vermelho refletivo

Via Diâmetro 
(m)

Urbana mínimo 0,50 cm mínima 0,10 cm

Forma Código

R-19

Branco refletivo
Orla externa

Orla externa
(m)

 Preto foscoLetras/pictograma

 Preto foscoVerso:km

Via

km

R-19R-1

faixa de 
pedestre 
cor branca

DETALHE DA FAIXA DE PEDESTRE E TACHA REFLETIVA

7,60

0,40

4,00

0,50

1,60

1,
50
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Guia com Sarjeta Permeável

40

i = 1%

Nível de 
referência

+10
+22

-40

+29,6
+17,6

+7,6

.Corresponde à cota determinada para a estaca,conforme o 
perfil longitudinal.

Nível de 
referência =

OBSERVAÇÕES.

A seção típica não viaria de uma estaca para outra. 

As cotas da estrutura do pavimento devem ser ajustadas de acordo com o nível de referência de cada estaca, conforme indicado no perfil longitudinal.

        Preenchimento em BGS para regularização do greide.

PERFIL TRANSVERSAL - RUA MARECHAL HERMES N. DA FONSECA
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM

LADO PERMEAVEL

PAVIMENTO EM 
CONCRETO NOVO

REGULARIZAÇÃO EM BGS
(BRITA GRADUADA SIMPLES)

PLACA DE
TRANSIÇÃO

EPS 10MMPAVIMENTO
EXISTENTE

95 190

380

DETALHE 05 PLACA DE TRANSIÇÃO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM

22

12

95

10

TELA SOLDADA Q-138

PLACA DE CONCRETO 

VIGA APOIO 
Concreto Magro
10 x 60 cm

EPS 10mm

12
cm

DETALHE 04 JUNTA DE CONSTRUÇÃO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM

SELANTE 10x10mm

2,00 4,00 2,00 4,00 2,00

DETALHE - CADÊNCIA FAIXA DE SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM M

PROJETO DE GEOMETRIA DAS PLACAS DE CONCRETO
ESC. 1/350

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESC. 1/500

DETALHES COSNTRUTIVOS - PAVIMENTO
SEM ESCALA

DETALHES - SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

SEÇÃO TÍPICA
1/75

NOTAS.

              CONCRETO

O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos estabelecidos na normativa do DNIT 
054/2004 - PRO (Pavimento rígido Estudos de traços e ensaios de caracterização de matérias), assim 
como deve ser ensaiado com antecedência mínima de 30 dias ao início da execução dos serviços para que 
se verifique, por meio de ensaios, a resistência aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.

- Resistência característica à tração na flexão, Fctm, k = 4,5MPa, determinada em corpos de prova 
prismáticos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR 
12.142;

  - Consumo recomendado de cimento: Cmin ≥ 350Kg/m³;

  - Relação água / cimento máxima: A/C ≤ 0,50 l/Kg;

  - Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm ± 10mm. Poderá ser ajustado 
conforme equipamentos a serem utilizados na execução do pavimento;

  - A dimensão máxima característica do agregado no concreto não deverá exceder 1/3 da espessura da 
placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;

  -Teor de argamassa entre 47% e 53%.

 O acabamento superficial do concreto (Texturização), deve estar de acordo com as exigências da 
prefeitura.

As juntas deverão seguir o projeto executivo em questão.

            SUBLEITO

O grau de compactação, mínimo, a ser atingido é de 100%, em relação à massa específica aparente 
seca, máxima obtida no ensaio de compactação, adotado como referência (energia normal ou intermediária 
do método DNIT-ME 164/2013), é imprescindível que o valor de CBR aferido ao projeto seja igual ou maior 
do que o valor especificado no local.

Expansão, determinada no ensaio de índice de suporte Califórnia (DNIT172-16), utilizando-se a 
energia de referência selecionada, igual ou inferior a 2%.

 

DESCRIÇÃO:

LOCALIZAÇÃO:

EXTENSÃO: ESCALA: DESENHO: DATA: PRANCHA:

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALEXSANDER MASCHIO

ENG. CIVIL - CREA/PR - 70.043/D

INSTITUTO RUAS
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 526 - CENTRO - CURITIBA PR

CNPJ: 44.571.860/0001-50
TELEFONE: (41) 9 9241-0550 - 33424184

E-MAIL: contato@institutoruas.com.br 

CNPJ:88.768.080/0001-70. 
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TRECHO RUA MARECHAL HERMES N. DA FONSECA - SÃO GABRIEL RS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO / SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

  PLACAS DE TRANSIÇÃO

  PLACAS ARMADAS

  JUNTA DE CONSTRUÇÃO

  JUNTA SERRADA

LEGENDA

  CONTORNO

  PAVIMENTO EM CONCRETO


	Folhas
	A1 - M. FONSECA


